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Las termocuplas sén el sensor de temperatura
mas comun utilizado industridlmente. Una termo-
cupla se hace con dos alambres de distinto ma-
terial unidos en un extremo (soldados general-
mente). Al aplicar temperatura en la unién de los
metales se genera un voltaje muy pequefio (efecto
Seebeck) del orden de los milivolts el cual aumen-
ta con la temperatura. Normalmente las termocu-
plas industriales se consiguen encapsuladas den-
tro de un tubo de acero inoxidable U otro material
(vaina) , en un extremo esta la union y en el otro
el terminal eléctrico de los cables, protejido aden-
tro de una caja redonda de aluminio (cabezal ).

Existen una infinidad de tipos de termocu-
plas, en la tabla aparecen algunas de las
mas comunes, pero casi el 90% de las termo-
cuplas utilizadas sén del tipo J 6 del tipo K.

La termocupla K se usa tipicamente en fundicién
y hornos a temperaturas menores de 1300 °C, por
ejemplo fundiciénde cobre y hornos de tratamientos
térmicos. Las termocuplas R, S, B se usan casi ex-
clusivamente en la industria siderargica (fundicion
de acero) Finalmente las tipo T eran usadas hace
algun tiempo en la industria de alimentos, pero han
sido desplazadas en esta aplicacion por los Pt100

Una termocupla es simplemente dés alambres de
distinto material unidos en un extremo. Al aplicar
temperatura en la union de los metales se gene-
ra un voltaje muy pequeno, del orden de los mi-
livolts el cual aumenta proporcionalmente con
la temperatura. Las termocuplas J y K sén eco-
noémicas, fisicamente muy rigidas y cubren un
amplio rango de temperaturas (-180 a 1370 °C).

No es recomendable usar termocuplas cuando el
sitio de medicién y el instrumento estan lejos ( mas
de 10 a 20 metros de distancia). El problema de
las termocuplas es que suministran un voltaje muy
bajo y suceptible a recibir interferencias eléctricas.
Ademas para hacer la extension se debe usar
un cable compensado para el tipo especifico de
termocupla lo que aumenta el costo de la instala-
cién. Tampoco es recomendable usar termocuplas
cuando es necesaria una lectura de temperatura
muy precisa ( décima de °C ) pues la compensa-
cion de cero requerida por las termocuplas intro-
duce un error tipicamente del orden de 0.5 °C.
Otro problema que puede ocurrir con las termocu-
plas es que alguna contaminacion U oxidacién en
los metales de la unién podria provocar una lec-
tura erronea ( hasta4 6 5 ° C ) sin que se detecte
la falla. Luego en algunos casos es conveniente
verificar peridédicamente la precision de la lectura
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